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Precyzyjne watki prowadzace calowe ze stali Ck55/Cf53
hartowane indukcyjnie, szlifowane

Materiat: Cf53, Ck55

Srednica standardowa: od @1/4” do @2”

Minimalna dostepna $rednica: @1/4”

Maksymalna dostepna $rednica: @3”

Klasa doktadno$ci $rednicy watka: ISO h6

Twardos¢ powierzchni: 59-64 HRC

Chropowatos¢ powierzchni szlifowanej: max. 0,25 Ra
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Wz1/4 1/4" h6 6000 0,2 5 5 0,2 Ck55/Cf53 59-64 HRC 0,5-0,8 0,25
WZz3/8 3/8" h6 6000 0,2 5 ) 0,2 Ck55/Cf53 59-64 HRC 0,7-1,0 0,56
Wz1/2 172" h6 6000 0,2 5 8 0,2 Ck55/Cf53 59-64 HRC 0,8-1,2 0,99
WZ5/8 5/8" h6 6000 0,2 5 8 0,2 Ck55/Cf53 59-64 HRC 1,1-1,6 1,55
Wz3/4 3/4" h6 6000 0,2 5 10 0,2 Ck55/Cf53 59-64 HRC 1,2-1,6 2,24
wWz1 1" h6 6000 0,2 5 10 0,2 Ck55/Cf53 59-64 HRC 1,6-1,7 3,97
Wz11/4  11/4" h6 6000 0,2 8 10 0,1 Ck55/Cf53 59-64 HRC 1,6-1,9 6,22
Wwz11/2  11/2" h6 6000 0,2 8 10 0,1 Ck55/Cf53 59-64 HRC 1,6-2,0 8,95
Wwz2 2" h6 6000 0,2 8 10 0,1 Ck55/Cf53 59-64 HRC 2,2-2,6 15,91
Wz2 1/4 2 1/4" h6 6000 0,2 8 1% 0,1 Ck55/Cf53 59-64 HRC 2,2-2,6 20,13
wz21/2  21/2" h6 6000 0,2 8 13 0,1 Ck55/Cf53 59-64 HRC 2,2-2,6 24,85
Wwz3 S h6 6000 0,2 8 13 0,1 Ck55/Cf53 59-64 HRC 2,2-2,6 35,78

Wszystkie wymiary w tabeli w [mm], jesli nie podano innej jednostki

Inne $rednice na zapytanie.
Mozemy przycig¢ watek na dowolng dtugos$¢ oraz wykonac¢ jego dodatkowg obrébke zgodnie z Panstwa zyczeniem.




